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Technische Eigenschaften:

Basis 1K-Polyurethan

Konsistenz Standfester Klebeschaum (sackt nicht ab)
Aushartungssystem Aushértung durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur
Belastbar Ca. 45 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Klebfreiheit der Oberfléache (*) Ca. 8 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Schneidbar (*) Ca. 50 Minuten - 30 mm Klebstoffstrang

Voll belastbar (*)

Ca. 1 Stunde — 10 mm Klebstoffstrang
Ca. 12 Stunden - 30 mm Klebstoffstrang

Nachdehnung sehr gering
Warmeleitfahigkeit (DIN 52612) Ca.0,036 W/ (m-K)
Zugfestigkeit (DIN EN 1607) 0,19 N/mm2
Scherfestigkeit (DIN EN 12090) 0,142 N/mm?2
Schubmodul (DIN EN 12090) 0,489 N/mmz2
Wasseraufnahme <1%

Temperaturbestandigkeit

-40°C bis +90°C
+120°C (bis max. 1 Std.)

Baustoffklasse (DIN 4102 Teil 1) B 1 (schwer entflammbar)

Verbrauch Ca. 55g/gm (bei 3 Strangen a ca. 30 mm Durchmesser je m?)

(*) Gemessen bei 23°C/50% r.L. Diese Werte konnen durch Umgebungsfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Art des Substrats

variieren.

Beschreibung:
Dammstoffkleber S ist ein gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff fiir die rationelle,
saubere, sparsame und sichere Verklebung von Warmedammstoffplatten im Bereich Flach- und Gefalledach.

Eigenschaften:

Arbeitszeitreduzierung um bis zu 30% gegentber klassischem PU Dachk leber

Windsogstabil im Verbund (Systemgepriift)

Sparsam im Verbrauch da exakt zu dosieren

Auch fiir senkrechte Verklebungen geeignet

Verarbeitbar ab -5°C Umgebungstemperatur bzw. +5°C Dosentemperatur

Warmeleitfahigkeit von 0,036 W/ (m-K) fiir die ideale Erganzung der Warmedammung von Dammplatten bei der
Fugenausfullung

Flexibel und nicht versprédend

Gleicht Unebenheiten bis 10 mm optimal aus

Enorme Gewichtsreduzierung /enormer Platzgewinn gegentber herkdmmlichem PUR-Dachkleber.
Lésemittelfrei

Bestandig gegen eine Vielzahl von Losemitteln, Farben und Chemikalien

Alterungsbesténdig, unverrottbar, schimmel- u. faulnisbestandig, aber nicht UV-besténdig

Wasserfest (nicht wasserdicht) d.h nicht geeignet zum dauerhaften Einsatz unter Wasser
Kostenlose, einfache und vollstandige Entsorgung der Verpackung dank dem P.D.R.-System

Anwendungen:

Rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft windsogsichere Verklebung von Warmedammstoffplatten auf Basis von
Polystyrol- (EPS + XPS) , Mineralfaser ( MiFa® ), PIR/PUR - Hartschaum ( Alu-/ Bitumen-/ MV-kaschiert )

im Flachdachbereich und Perimeter.

Ausflllen von Hohlrdumen zwischen einzelnen Warmedammelementen.

Lieferform:
Farbe: orange
Verpackung: 800 ml Aerosolspriihdose (12 pro Karton)
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Haltbarkeit:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeéffneter Verpackung bei kiihler (+5°C bis +25°C) und trockener Lagerung. Die Dosen
mussen stehend gelagert werden um das Verkleben des Spriihventiles auszuschlieRen. Anbruchgebinde gut verschlieen und
kurzfristig verbrauchen.

Untergriinde:

Alle Ublichen Bauuntergriinde wie besandete bzw. beschieferte Bitumenbahnen, trittfeste Mineralfaser(DAA), Polystyrol- (EPS
u. XPS), PIR-/PUR-Hartschaum ( mineralvlies-/ bitumen-/ alukaschiert ), Phenolharz-Hartschaum, korrosionsgeschiitzte
Stahlbleche, Faserzement, Spanplatte, Hart-PVC, Stein, Putz, Holz, Bitumendickbeschichtungen, und Dispersionsfarben.
Insbesondere bei den Dammstoffsystemen bedarf es immer der Freigabe zur Verklebung durch den Dammstoff-Systemgeber.
Nur zur Verklebung freigegebene Dammestoffe durfen verklebt werden!

Die Haftflachen miissen tragfahig, sauber, blasenfrei und frei von Trennmitteln wie Talkum, Fett, Olen usw. sein. Baufeuchte,
aber nicht nasse ( Wasserfilm, stehendes Wasser ) Untergriinde sind geeignet. Eventuell vorhandene Zementschiamme und
Sinterschichten auf mineralischen Untergriinden sind mechanisch zu entfernen. Blasen in Bitumenbahnen sind zu beseitigen.
Um eine einwandfreie Haftung sicher zu stellen, sollten die Bitumenbahnen eine vollflachige, lagesichere Bestreuung haben.
Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone.

Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Vertraglichkeitstest durchzufihren.

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flachen zum Arbeitsbereich vor Verschmutzung schitzen. Bei starken Windbden ist darauf zu
achten, dass der leichte Dammestoffkleber S nicht in der Néhe befindliche Bauteile, Gegenstande oder Personen verschmutzen
kann.

Bei der Verarbeitung im Innenbereich ist immer auf eine ausreichende Frischluftzufuhr zu achten. Dose fest auf das
Pistolengewinde aufschrauben und mit der Pistole nach unten ca. 20 x kréftig schitteln, damit sich der Doseninhalt gut
vermischt, die Klebstoffqualitdt optimiert und die Ausbeute hoch wird. Bei langeren Unterbrechungen ist das Schiitteln zu
wiederholen um die gewiinschten Qualitétseigenschaften zu erhalten!

Mit Stellschraube der Pistole den Klebstoffstrang auf den gewiinschten Durchmesser einstellen. (Je leerer die Dose wird, desto
weiter ist die Stellschraube aufzudrehen.) Dammstoffkleber S direkt auf den Untergrund auftragen. Die Pistole ist bei der
Applikation mdglichst senkrecht zu halten. Zwischen Pistolendise und Untergrund ist wahrend dem Aufsprihen ein Abstand
von 1-2 cm einzuhalten. Frihestens nach 2 Minuten, spatestens nach 8 Minuten (20°C-65% rL — Bei héherer Temperatur/
Luftfeuchtigkeit reduziert — bei niedrigerer Temperatur/Luftfeuchtigkeit erhéht sich diese Zeit entsprechend.) die
Dammstoffplatte andriicken. Nicht klopfen oder abnehmen und wieder neu ansetzen, da sonst die Kleberstruktur zerstort und
die Klebkraft massiv reduziert wird. Besonders bei hohen Temperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit kann durch leichtes
Besprihen des Klebstoffstranges mit Wasser die Durchhartung beschleunigt werden. Die Dammstoffplatten sollen
kontaktfindend angedriickt werden und mind. 15 Minuten gegen Abheben und Abrutschen durch Windsog mit geeigneten
Beschwerungen gesichert werden. Die Platten dirfen bis zur Durchhéartung (ca. 1 Stunde) nicht begangen werden.

Verbrauch:

Der Windlastwiderstand pro Laufmeter Raupe mit ca. 30mm Durchmesser betragt 0,5 kN/m2. Der Verbrauch je Raupe
betragt dabei ca. 18 9.

Je m2 Klebeflache sind mind. 3 gleichmaRig Klebstrange mit einem Durchmesser von mind. 30mm erforderlich. Die Anzahl der
Klebestreifen sind gemar DIN EN 1991-1-4/NA, Tabelle NA.B.3 ( Vereinfachte Geschwindigkeitsdriicke ) abhéngig von Region,
Dachflache, Bauwerkshohe, Eck- bzw. Randbereich sowie den zu verklebenden Materialien. Nachstehende Tabelle gibt einen
Uberblick der benétigten Klebstrange pro m2. Hierbei handelt es sich jedoch um eine vereinfachte Darstellung und befreit nicht
von einer exakten Berechnung der Windsogkréfte und dem daraus resultierenden Klebstoffbedarf.

Dachflachen Innen- Innerer AuRerer Eck-
Hohe in m bereich Randbereich Randbereich bereich

Anzahl der Klebstréange pro m2

Windzone 1 — alle Gelandekategorien

bis 20 m [ 3 [ 3 | 4 | 5
Windzone 2 — Gelandekategorie 2 bis 4

bis 12 m 3 3 4 5

>12 bis 20 m 3 3 5 6

>20 m * * * *
Windzone 3 — Geldndekategorie 2 bis 4

bis 12 m 3 3 5 6

>12 bis 20 m 3 4 6 7

>20 m * * * *

* Dachflachen in Windzone 4 oder Geldndekategorie 1 in den Windzonen 2 + 3 sowie Gebaude bei denen mit einem hohen Innendruck
zu rechnen ist, bendtigen gemaf DIN 1055-Teil 4 immer einen objektbezogenen Einzelnachweis.
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Alle offenen Fugen innerhalb der DA&mmung kénnen mit Démmstoffkleber S ausgefullt werden.
Uberstehenden, vollstandig ausgehérteten Klebstoff mit einem scharfen Messer wegschneiden.

GemaR Flachdachrichtlinie, Absatz 2.6.3.3 und Tabelle 8 kdnnen fir alle geschlossenen Gebéude bis 25 m Héhe bei Verlegung
ohne Auflast folgende Klebstoffmengen als ausreichende Sicherung gegen Abheben durch Windkrafte angesehen werden:

— Innenbereich 4 Klebestrange / m2
— Innerer Randbereich 5 Klebestrange / m2
— AuRerer Randbereich 6 Klebestrange / m2
—  Eckbereich 8 Klebestréange / m2

Bei Verklebung von Mineralwolle sind die Werte gemal vorgenannter Tabelle 8 anzuwenden. Bei Verklebung von
Mineralwolle untereinander ist jeweils 1 Klebestrang zusétzlich aufzutragen.

Verarbeitungstemperatur:

-5°C bis +35°C (Haftflachentemperatur)

+5°C bis +25°C (Dosentemperatur) — optimal +15-+25°C.

Bei Bedarf Dose im kiihlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur bringen.
Reinigung: mit Aceton vor Aushértung, danach nur mechanisch entfernbar

Sicherheitsempfehlungen:

Die ubliche Arbeitshygiene beachten. Sicherheitsbrille und — Handschuhe anziehen. Ausgehérteten Klebstoff mechanisch
entfernen, nie wegbrennen.

Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde.
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